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Vereinigung Interkantonale Walzasphalt-Zulassung

Lieferwerk: FBB - Werk Kloten Priifstelle: Consultest AG
Walzasphalt - Deklaration 2023 AC MR 8
Muschgutangaben Sollwerte Anforderungen | Code: | 586
|Bindemittel: - R B - 'j; '7?
Ziel-Bitumen Pm@i{ilBO:ﬁ Clj E| ]
- 2 l6sl. BindemittelgehaltM-% | 588 | Toleranz EW +0.5
gygabebitumen . : ﬁn;B}SIaOZés CH-E
Rickgewinnung aus Mischgut: o
- Penetration:  min. [1/10 mm] AED 35 ] ]
- Penetration:  max. [1/10 mm] 70
- Erweichungspunkt R+K: min. . 480
-E[welchungspyﬂlgt R+K: max. B 80 -
- Elastische Riickstellung [%] 260 )
Mineraistoffe Herkunt: | | |
- Faller i Zeobit, Hauri
- Kalkhydratwriij - o ~ Nekapur15M-%
- feine Gesteinskornung | Rafzerfeld erfiillt
- grg?g Gesteinskérnung . 'Rafzerfeld Typpriifung
- Mineralanteil Sand <2.0 mm | 2TM% | | |Nummer: 0102-20-26, 11388/20 ja
;Mlneralantei§pﬁtte 22.0 mm 73 M-% | giiltig bis: November 2025
Mineralkategorie S ) 71@95/147 j ] 70795/1 i 777 Konformititserklarung la
7S£lrl}tﬁail.gégs?bwaruasphalt gewonnen| B
- Sekundérsplitt M-% R
Recycling-GranuIat o N - i
- Kaltzugabe ~ M-%
- Warmzugabe M-% ) )
Maréhall Werte: B i o 7777
- Verdichtungstemperatur Sl ke R
- Raumdichte kg/m3 .. .
-Rohdichte  kgim3 - 2468
- thlrriaymgehalt Vm, Vol-% B 5.2 3.0...6.0 B
- Hohlraumfuj}ungsgraq VFB % B AN -
eHuwdseemger | |
Spurrinnentest LCPC [29]
- 10000 Prifzyklen % = o 0 I
30000 Prifzyklen % | as4 <75
Wasserempfmdllchkelt % il 0 | =270 B
Komgrossenverteiiung: | mm_ froteranz [0
- Einzelwerte Siebdurchgang 45.0 %
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Datum: 18.01.2023 . Datum: 18.01.2023 Datum:
Stempel / Unterschei Stempel / Unterschrift Stempel / Unterschrift
Belagswerk Akkreditiertes Labor C Unternehmer
Frisch Deisratistr 11
CH-8472




