Vereinigung Interkantonale Walzasphalt-Zulassung

Lieferwerk: FBB - Werk Kloten Priifstelle: Consultest AG
Walzasphalt - Deklaration 2023 ACT16S
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- Mineralanteil Sand < 2.0 mm 35 M-% Nummer: 0102-18-23 ja
- Mineralanteil Splitte 2 2.0 mm 65 M-% giiltig bis: November 2023
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