Vereinigung Interkantonale Walzasphalt-Zulassung
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Lieferwerk: FBB Hinwil Priifstelle:  Consultest AG
Gussasphalt - Deklaration 2023 MAT 16 S
Mischgutangaben Sollwerte Anforderungen Code: | G843
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|- Penetrahon min. [1/10 mm] . nb. “keine Anforderung
o max. [1/10 mm]i n.b. keine Anforderung
j ér:n;eilcil'{ungisiﬁunkt R+K: max. o nb. | keine Anforderung
- Blndemlttelabﬂuss 7 nk keine Anforderung

Mmerélstoffe Herkunft -

- Fller - | Hauri 1

- feine Gestemskornung - Flilelen

- grobe Gesteinskérnung ~ Weiach
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- Rein Granulat Deckschicht M-%

- Fréssmat. Schutz+Bindersch.M-%

e S I erfiillt
- Raumdichte kg/m3 ~ 2400 Typpriifung
- Rohdichte kg/m3 ~ ~2450 Nummer: Keine
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Datum: 18.01.2023 Datum: 18.01.2023 Datum:
Stempel / Unterschnft Stempel / Unterschrift Stempel / Unterschrift
Belagswerk Akkreditiertes Labor Unternehmer

CONSUL AG
Frischb Deisriitisfrpdse 11



