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Vereinigung Interkantonale Walzasphalt-Zulassung

Lieferwerk: FBB - Werk Hinwil Priifstelle: Consultest AG
Walzasphalt - Deklaration 2024 ACB16 H
Mischgutangaben Sollwerte Anforderungen | Code: | 1622
Bindemite: | N

Ziek-Bituren PmB 25/55-65 CH-E .
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Zugabebitumen | PmB 2615565 CH-E

[Ruckgewinnung aus Mischgut
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- Mineralanteil Sand<2.0mm | 34M% Nummer:  0102-23-29, 10525/23 ja
-Mineralanteil Splite22.0mm |~ esM% | giiltig bis: __ November 2028
Mineralkategorie - A 3 C 70/107 Konformitétserkldarung ja
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Datum: 18.01.2024 Datum: 18.01.2024 Datum:
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Belagswerk Akkreditiertes Labor Unternehmer
CONSU| T AG
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