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Vereinigung Interkantonale Walzasphalt-Zulassung

Lieferwerk: FBB - Werk Hinwil Priifstelle: Consultest AG
Walzasphalt - Deklaration 2024 SDA 4-12/16
Mlschgutangaben Sollwerte Anforderungen | Code: | 2560

: Pm 45/80-80 0 CH-E | -E -
- 2 16sl. B|ndem|ttelgehalt M-% 6.0 Toleranz EW = 0.5

Zugabebtumen | PmB 45/80-80 CH-E

Eﬁcﬁgé\)@/iﬁnﬁ na éps 'Mi'sc;hgy_t:

- Penetration:  min. [1/10 mm] o 357 i

- Penetration:  max. [1/10 mm] 0 1

- Erweichungspunkt R+K:min. | 275 | )
- Erweichungspunkt R+K: max. B o
- Elastische Ruckstellung [%] | 270

M|nera|stof‘fe Herkunft:

- Fuller " Eigenfaller
- Kalkhydrat | Nekapur1.5M-%
- feine Gestelnskornung - Bll% i ‘Rafzerfeld gL erfiillt
- grobe Gestelﬁéﬁornung j  Rafzerfeld Typpriifung
- Mineralanteil Sand < 2.0 mm | 25M% Nummer;  0102-21-19, 10020/21 ja
- Mineralanteil Splite2.0mm |~ 75M-% | |gttig bis: Oktober 2026
Mr]grilkategqne B ;77 e B (37957/1777 - Cc9es . Konformitatserklarung ja
Splitt aus Ausbauasphalt gewonnen - -
- Sekundarspl 3 M-% o
Recycllng Granulat | -
- Kaltzugabe M-% o |
- Warmzugabe  M-% | ]
(Marshall-Werte: ) 1
- Verdlchtungstemperatur ~ 155°C -
- Raumdichte kg/m3 )
- Rbﬁdnlchtieii; kg/m3 ) )
joihﬁumgehalt Vm \);I% 12.0.
- Hohlraurrpjgﬁtingsgrad VFB % -
- Stabilitit S kN
- Flles§gn F, mm i S
Bei H und S Belagen 1 - |
Spurrinnentest LCPC [29] B R
- 10000 Prufzyklen % - -
- 30000 Prifzyklen % 45 <75
Wassererﬁ;jflﬂc?hchkelt % 7_ Vﬁ E 910 :;;: B ; >70
Kg[pgrossenvene|lung ' | mm | inolefa'nz 100
- Einzelwerte Siebdurchgang | 45.0 [M-%]| 100 | “
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| 224 [m%]| 100 | = ;
- 16.0 |[M-%]| 100 |
) ) 12 [m%l| 100 | |
) i 8.0 |IM-%]| 100 -
- 56 |[[M-%]| 100 /
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- ) 20 |M%]| 260 | 6 30
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