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Vereinigung Interkantonale Walzasphalt-Zulassung

Lieferwerk: FBB - Werk Kloten Priifstelle: Consultest AG
Walzasphalt - Deklaration 2024 ACB22H
Mischgutangaben Sollwerte Anforderungen | Code: I 12526
gindemitet f  f

Ziel-Bitumen | PmB 45/80-80 CH-E -

- Z 16sl. Bmdemﬁtelgehalt M % _JEET S "4.2 ~_ |ToleranzEW = +0.6

PmB 45/80-80 c

-E |PmB 65/1056-80 CH-E

Ruckgewmnung aus M|schgut

- Penetration:  min. [1/10 mm] o a0n e

- Penetration:  max. [1/10 mm] 65

- Erwemhungs}ﬂnﬁ#K min. 265 o )
- Erweichungspunkt R+K: max. ' = 1 T

- Elastische Ruckstellung [%] | 260 e

Mineralstoffe Herkuntt

- Fller | Eigenfaller 3

- Kalkhydrat = |

- feine Gesteinskérnung: ] | Rafzerfeld erfillt
- grobe Gesteinskérnung Rafzerfeld Typpriifung

- Mineralanteil Sand < 2. 0 m ] ¥M% ]} Nummer: 0102-23-30, 10688/23 ja
- Mineralanteil Splltte > 2 0mm | 69IM-% | [giiltig bis: November 2028
Minerakategorie 7 c70M0 € 70/10 Konformititserkl4rung 2
Splitt aus Ausbauasphalt Qev&;)ir]r?eﬁ i ) - o i;jiiw ,::,, B 77 —

|- Sekundarsplitt M-% 20

Recycllng Granfuiliatﬁjr ii s )

- Kaltzugabe Mm% |

-Warmzugabe  M-% | L S 3LE

Marshall-Werte:

- Verdichtungstemperatur - 155°C

-Raumdichte  kg/m3 ~ ~2389 -

- Rohdlchte kg/m3 ~2528 | )
|- Hohlraumgehalt Vm, Vol-% y SRR R
inhIraumfullungsgrad VFB,% 67.8 )

- Stabilitat S kN - 145 T =
—F_Ilessein F, mm 1 777 e 2.9 =

BeiHund S  Beléagen:

Spumnnentest LCPC [29]

- 10000 Prifzyklen % [ - —

- 30000 Prufzyklen % 5.64 1 =1

Wasserempfindlichkeit % 95.0 T =70

Komgrossenverteiung: | mm|Toleranz [ 1o,

- Einzelwerte Slebdurchgaiﬁgri ) 45.0 [M—%j 41707(')77”' | 5 L

- o 315 |M-%]| 100 | i

R 224 M%) 980 | -o1+5 | 7V
16.0 |[M-%]| 84.0 70 —
| 112 [imw)| 720 | x9 &0 ur
el | 80 |[M-%]| 61.0 | & 4
) - 56 |IM-%]| 53.0

s 40 |M-%]| 47.0 w %

e | 20 [Mm%)| 30| x7 | .-

Bt 1.0 |M-%]| 220 | £5 2 P / T

B | o5 |Mm%)| 160 | 1 I el RS

B B CJoes | 10| ) ST
0.125 |[M-%]| 9.0 ) 2% 2 g o - o e &N o g
0063 |[M-%]| 65 | 3 ° ° 0"

Datum: 18.01.2024 Datum: 18.01.2024 Datum:
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Belagswerk __ Akkreditiertes Labor Unternehmer

POE\SU HST AG



