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Vereinigung Interkantonale Walzasphalt-Zulassung
|

Lieferwerk: FBB - Werk Hinwil Priifstelle: FBB Hinwil
Gussasphalt - Deklaration 2026 MA16 S
Mischgutangaben Sollwerte Anforderungen | Code: | G343
Bindemittel:
Ziel-Bitumen B 35/50 NV
- Y 16sl. Bindemittelgehalt M-% 6.4 ToleranzEW = +0.5
Zugabebitumen B 35/50 NV
Zusatze:
- Art -
- Dosierung M-% =
Riickgewinnung aus Mischgut:
- Penetration min. [1/10 mm] 20
- Penetration max. [1/10 mm] 50
- Erweichungspunkt R+K  min. [°C] 52
- Erweichungspunkt R+K  max. [°C] 70
- Elastische Rickstellung % =
Mineralstoffe Herkunft:
- Filler Eigenfiiller
- Kalkhydrat Hauri
- feine Gesteinskérnung Fliielen erfiillt
- grobe Gesteinskdrnung Weiach Typpriifung
- Mineralanteil Sand < 2.0 mm 42 M-% Nummer: Keine
- Mineralanteil Splitte 2 2.0 mm 58 M-% giiltig bis:
Mineralkategorie C 951 C95/1 Konformitétserklarung Ia
Splitt aus Ausbauasphalt gewonnen
- Sekundarsplitt M-% 10
Recycling-Granulat:
- Frasmat. Deckschicht M-% —-—
- Fréasmat. Binder-/Schutzschicht M-% ==
Wirfel Probekérper: Umweltwirkung:
- Verdichtungstemperatur °C 220
- Raumdichte Mg/m® ~2.427 Umweltbelastungspunkte
- Rohdichte Mg/m® ~2.446 UBP/t -
Eindringtiefe statisch: Treibhausgasemissionen
- 30 Min., 40 °C, 500 mm? mm 1.8 kg CO, - eq/t
- Zunahme 30/60 Min. mm 0.3 -
Eindringtiefe dynamisch:
- 2500 Prifzyklen mm - .0
- Zunahme 2500/5000 Zykler ~ mm == <09
Korngrdssenverteilung: mm Toleranz 100 _
- Einzelwerte Siebdurchgang 45.0 |[M-%]| 100 o )/
315 [[M-%]| 100 yarsi
224 |M-%]| 100 & A
16.0 |[M-%]| 98 -8/+5 70 g
11.2 [[M-%]| 80 60 —
8.0 [M-%]| 70 +8 5 A
56 |[[M-%]| 60 LT LT
40 1= —F
4.0 |[M-%]| 52 L — ] &
20 |[M-%]| 42 +8 R
1.0 |[M-%]| 38 - —
0.5 |[[M-%]| 34 10
0.25 [[M-%]| 30 o
0.125 | [M-%]| 27 €. 2 & 8§ - v Tgegsesoag
0.063 |[M-%]| 23 +4 ° © ° - oo
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